ADLER

In unseren Adern flieRt Farbe.

MOBEL & INNENAUSBAU

Risse und Aste ausspachteln

Mit ADLER Poly-Feinspachtel wird ein Furnier mit Rissen

und Astléchern zum Trendsetter. B9 22.05.2013
Heimwerkern geben wir hier Tipps zum Thema Risse und
Lécher im Holz ausbessern! Verwendete
Produkte

Je natiirlicher das Holz mit all seinen Asten und Macken, desto mehr liegt es derzeit im
Trend und daraus lassen sich kleine Kunstwerke vollbringen: Z.B. wenn solche Risse mit
schwarzer oder weiler Spachtelmasse ausgespachtelt und dadurch zusétzlich betont

werden. ADLER zeigt, wie Sie mit geringem Aufwand Schiaden im Holz nicht nur I..:.,,H-
reparieren sondern Ihr Mébelstiick damit zum Trendsetter machen. m

Poly-Feinspachtel

Aduro Legnopur


https://www.adler-farbenmeister.com/tipps/holzboden-und-parkett-ausbessern-mit-hartwachs
https://www.adler-lacke.com/at/produkte/vorbehandlung-spachtel-grund/spachtel/poly-feinspachtel~p1155
https://www.adler-lacke.com/at/produkte/moebel-parkettlacke-haerter/2k-holzlacke-lm-farblos/aduro-legnopur~p817

Schritte

Der richtige Untergrund

Zum Einsatz kommt Poly-Feinspachtel auf dem noch
unbehandelten, nicht geschliffenen Holz. Ob Eiche — oder wie

LY hier beispielsweise Fichte Altholz — bleibt ganz dem Geschmack

tiberlassen.

Schritt 1 — Anrithren

Geben Sie 2 Prozent des rosafarbenen Hérters zur Spachtelmasse

und rithren sie ihn gut ein.



https://www.adler-lacke.com/at/produkte//poly-feinspachtel~p1155

Jetzt kann Poly-Feinspachtel verarbeitet werden, was Sie ziigig
tun sollten, da die Masse schon nach wenigen Minuten geliert.

Schritt 2 — Spachteln

Driicken Sie Poly-Feinspachtel tief in die Risse und Astlocher...




...dabei nicht zu sparsam sein und mit einem leichten Uberschuss
arbeiten.

Schritt 3 — Schleifen

Nach einer halben Stunde Trockenzeit konnen Sie die Flache
schleifen.




Noch sehen die gespachtelten Stellen grau aus, das dndert sich
aber mit dem Decklack.

Schritt 4 — Lackieren

Thre trendige Oberfldche mit dunklen Astléchern und Rissen ist
so gut wie fertig. Jetzt fehlt nur noch die Decklackierung mit
farblosem Legnopur im gewtinschten Glanzgrad.



https://www.adler-lacke.com/at/produkte//legnopur~p817

Ein niedriger Glanzgrad wie G10, den Walter Streiter hier
verwendet, passt besonders gut zu dieser modernen
Oberfldchengestaltung.

Ergebnis — Beispielbilder

Der Leiter der ADLER-Anwendungstechnik, Walter Streiter, hat
gezeigt, wie’s funktioniert. Die Ergebnisse kénnen sich sehen
lassen.

Verwendete Produkte

ADLER Poly-Feinspachtel Schwarz
ADLER Legnopur, Glanzgrad G10



https://www.adler-lacke.com/at/produkte//poly-feinspachtel~p1155
https://www.adler-lacke.com/at/produkte//legnopur~p817

Bildergalerie







