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In unseren Adern flief3t Farbe.

VORBEHANDLUNG, PFLEGE & REPARATUR

Druckstellen in Massivholz
ausbessern

ADLER zeigt wie Sie Druckstellen auf einer farblos-
lackierten Echtholz-Oberfliche ausbessern kénnen. B9 13.06.2012

Thr Holzstiick féllt um oder wird von einem anderen harten Gegenstand getroffen und

schon ist es passiert — es hat eine Druckstelle. Mit den ADLER Reparatur- und Verwendete
Serviceprodukten konnen solche Schiden miihelos ausgebessert werden. ADLER zeigt,
e geit & & Produkte
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Service-Koffer Holzoberflachen

-—

Grilith Hartwachsstangen
M

Grilith Flexpen


https://www.adler-lacke.com/de/produkte/pflege-und-reparatur/holzreparatur/service-koffer-holzoberflaechen~p1313
https://www.adler-lacke.com/de/produkte/pflege-und-reparatur/holzreparatur/grilith-hartwachsstangen~p1121
https://www.adler-lacke.com/de/produkte/pflege-und-reparatur/holzreparatur/grilith-flexpen~p1240

Grilith Klarlack-Spray

—e—

Hartwachs-Schmelzer 400/BT

Hartwachshobel

=

Lackziehklinge

<2

Schleifvlies


https://www.adler-lacke.com/de/produkte/pflege-und-reparatur/holzreparatur/grilith-klarlack-spray~p808
https://www.adler-lacke.com/de/produkte/pflege-und-reparatur/holzreparatur/hartwachs-schmelzer-400-bt~p1378
https://www.adler-lacke.com/de/produkte/pflege-und-reparatur/holzreparatur/hartwachshobel~p1327
https://www.adler-lacke.com/de/produkte/profi-zubehoer/lackierbedarf/lackziehklinge~p1274
https://www.adler-lacke.com/de/produkte/profi-zubehoer/schleifmittel/schleifvlies~p1330

Schritte

Schritt 1 - Druckstelle fiillen

Fiillen Sie die Druckstelle mit Grilith-Hartwachs "farblos".
Losen Sie dafiir das Hartwachs mit dem Hartwachsschmelzer an
und lassen Sie die notwendige Menge in die Schadensstelle

tropfen.

Schritt 2 - Wachsitiberschuss entfernen

Lassen Sie das Hartwachs auskiihlen und entfernen Sie den
Uberstand vorsichtig mit dem Hartwachshobel oder der
Ziehklinge bis eine glatte Oberfldche entsteht.


https://www.adler-lacke.com/Produkte/Pflege & Reparatur/Service & Reparatur/7026 - Grilith Hartwachsstangen
https://www.adler-lacke.com/Produkte/Pflege & Reparatur/Service & Reparatur/9805 - Hartwachs-Schmelzer 400-BT
https://www.adler-lacke.com/Produkte/Pflege & Reparatur/Service & Reparatur/9637 - Hartwachshobel
https://www.adler-lacke.com/Produkte/Ger%C3%A4te, Zubeh%C3%B6r, Sonstiges/Schleifger%C3%A4te und -mittel/9504 - Lackziehklinge

Schritt 3 - Schleifen

Um den Glanz zu brechen, reiben Sie mit dem Hartwachshobel
in Richtung der Maserung und schleifen Sie anschliefend mit

Schleifvlies nach.

Schritt 4 - Versiegeln

Spriihen Sie eine diinne Schicht des Grilith-Mdbelspraylack auf
um die Schadenstelle zu versiegeln.


https://www.adler-lacke.com/Produkte/Pflege & Reparatur/Service & Reparatur/9637 - Hartwachshobel
https://www.adler-lacke.com/Produkte/Ger%C3%A4te, Zubeh%C3%B6r, Sonstiges/Schleifger%C3%A4te und -mittel/9640 - Schleifvlies
https://www.adler-lacke.com/Produkte/Pflege & Reparatur/Service & Reparatur/2417 - Grilith Klarlack-Spray

Schritt 5 - Nachschleifen

Sollte die bearbeitete Stelle noch zu gldnzend sein, kénnen Sie
nach 10 Minuten Trockenzeit nochmals mit dem Schleifvlies
dartiber reiben und somit den Glanzgrad anpassen.

Der ADLER-Servicekoffer ist der perfekte Begleiter fiir unterwegs. Denn damit haben Sie alle wichtigen Reparaturwerkzeuge
griffbereit immer dabei.

Noch mehr Tipps & Tricks:

Mit dem ADLER-Servicekoffer fiir Mobeloberfldchen kénnen Sie auch andere Schidden wie Kratzer oder Kantenschdden ausbessern.


https://www.adler-lacke.com/Produkte/Ger%C3%A4te, Zubeh%C3%B6r, Sonstiges/Schleifger%C3%A4te und -mittel/9640 - Schleifvlies
https://www.adler-lacke.com/Produkte/Pflege & Reparatur/Service & Reparatur/9615 - Service-Koffer Holzoberfl%C3%A4chen
https://www.adler-lacke.com/Produkte/Pflege & Reparatur/Service & Reparatur/9615 - Service-Koffer Holzoberfl%C3%A4chen
https://www.adler-lacke.com/Content/Tips/2012/Tiefe Kratzer im Holz ausbessern - 519
https://www.adler-lacke.com/Content/Tips/2012/Kantensch%C3%A4den ausbessern - 517
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